
جمهوري اسلامی ایراناستاندارد ملی ایران
Islamic Republic of IranISIRI

1-3201سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران3201- 1

Institute of Standards and Industrial Research of Iran1st.editionچاپ اول

بردارينمونه:1قسمت–بتن تازه 

Fresh concrete –part1: sampling

ICS:91.100.30



ب

خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

و اسـتاندارد مؤسسـۀ مقـررات وقـوانین اصـلاح قـانون 3مـادة یـک بندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
اسـتانداردهاي  نشـر وتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی 

مؤسسـات  ومراکزنظرانصاحب*کارشناسان مؤسسهازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
یـدي،  تولبه شرایطتوجهباوملیمصالحباهمگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،
کننـدگان،  مصـرف تولیدکننـدگان، شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منصـفانۀ وآگاهانـه مشـارکت ازکـه اسـت تجاريوفناوري

نـویس  پیش.شودمیحاصلدولتیغیرودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان
از پـس وشـود مـی ارسـال مربـوط فنـی هايکمیسیوناعضايونفعذيعمراجبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

ایـران  )رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهادریافت
.شودمیمنتشروچاپ

کننـد  مـی تهیـه شدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصلاحومندعلاقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش
بـدین ترتیـب،   .شـود مـی منتشـر وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملیدرکمیتۀ

ملـی  کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایـران ملـی استاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی
.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطدارداستان

المللـی  بـین کمیسـیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بـین سـازمان اصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
کـدکس  کمیسیون4رابطاتنهعنوانبهواست3(OIML)قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو2(IEC)الکتروتکنیک 

هـاي نیازمنديوکلیشرایطبهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر5(CAC)غذایی 
.شودمیگیريبهرهالمللیبیناستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی،پیشرفتهايآخرینازکشور،خاص

مصـرف ازحمایـت بـراي قـانون، درشـده بینـی پـیش موازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
ومحیطـی زیسـت ملاحظـات ومحصـولات کیفیـت ازاطمینـان حصـول عمـومی، وفـردي ایمنیوسلامتکنندگان، حفظ

 ـوارداتـی، لاماق ـیـا /ورکشوداخلتولیديمحصولاتبرايراایرانملیاستانداردهايازاجراي بعضیاقتصادي، تصـویب اب
اجـراي کشـور، محصـولات برايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداستاندارد، اجباريعالیشوراي

ازکننـدگان اسـتفاده بـه بخشـیدن اطمینـان بـراي همچنـین . نمایداجباريراآنبنديو درجهصادراتیکالاهاياستاندارد
وکیفیـت مدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيبازرسی،آموزش،مشاوره،در زمینۀفعالمؤسساتوزمانهاساخدمات
وهاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀ،سنجشوسایل)واسنجی(کالیبراسیون و مراکزهاآزمایشگاهمحیطی،زیستمدیریت

تأییـد گواهینامـۀ لازم،شـرایط احـراز صـورت دروکنـد مـی ارزیابیایرانتأیید صلاحیتنظامضوابطاساسبررامؤسسات
وسـایل )واسـنجی (کالیبراسـیون  یکاهـا، المللیبیندستگاهترویج.کندنظارت میآنهاعملکردبرواعطاهاآنبهصلاحیت
ایـن وظـایف دیگرزاایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايتحقیقات کاربرديانجاموگرانبهافلزاتعیارتعیینسنجش،
.استمؤسسه

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ*
1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
توسط موسسه که پیش نویس آن در کمیسیون هاي مربوط“بردارينمونه: 1متقس–بتن تازه ”استاندارد 

اجلاس کمیتۀ ملی دویست و هفتاد و چهارمینو در تهیه و تدوین شداستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 
قرار تصویب مورد11/12/1388هاي ساختمانی مورخ استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده

قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و 3ک این استاندارد به استناد بند یک مادة این. گرفت
.به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 

، براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهاي ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، علوم و خدمات
استانداردهاي ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادي که براي اصلاح و تکمیل 

بنابراین . فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیوناین استاندارد
.ده کردهاي ملی ایران استفاباید همواره از آخرین تجدیدنظر استاندارد

برداري از بتن تازه، باطل و این استاندارد جایگزین ، روش نمونه1382سال :3201استاندارد ملی ایران شماره
.شودمیآن

:به شرح زیر است مورد استفاده قرار گرفته این استاندارد تدوینخذي که براي منبع و مأ
ISO 1920-1 : 2004, Testing of concrete- part 1 : Sampling of fresh concrete
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بردارينمونه:1قسمتـ بتن تازه 

هدف  و دامنه کاربرد1
هاي لازم براي به منظور تهیه آزمونهبرداري از بتن تازههاي نمونهروشهدف از تدوین این استاندارد تعیین 

.باشدکنترل کیفیت بتن می
ت شده  خن سهاي بتتعیین ویژگیآزمون یا براي تازه ون بتهايآزمون ویژگیبراي هاي تهیه شده، از نمونه

. شوداستفاده می

مراجع الزامی2
.ه استها ارجاع داده شدبه آنملی ایرانمدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد

.محسوب می شودملی ایرانبدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد
آن اصلاحیه ها و تجدیدنظرهاي بعدي که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، صورتیدر 

ها ارجاع داده انتشار به آنتاریخ ذکر بدون مدارکی که در مورد . نیستاین استاندارد ملی ایرانمورد نظر
.استمدارك موردنظر هاآنهاي بعديو اصلاحیهآخرین تجدیدنظرهمواره ، شده است

:استفاده از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است 
هاي بتن در آزمایشگاه آوري آزمونهساخت و عمل-، بتن1383سال : 581استاندارد ملی ایران شماره 1- 2
آیین کار –
هاي بتن، تعیین مقاومت فشاري آزمونه1371سال : 3206استاندارد ملی ایران شماره 2- 2
تعیین دماي بتن حاوي سیمان هیدرولیکی تازه –بتن ،1378سال : 11268استاندارد ملی ایران شماره 3- 2

روش آزمون- مخلوط شده
2-4 ISO 1920-2 Testing of concrete- part 2 : properties of fresh concrete

اصطلاحات و تعاریف3
:رودکار میهاصطلاحات و تعاریف زیر ب،در این استاندارد

3 -1
1پیمانه

وسیله در هن آماده مخلوط شدمی شود، یا مقدار بتاختلاط، تهیهاز عملیات چرخهمقدار بتنی که در یک 
.تخلیه می شودمخلوط کن پیوستهدقیقه از 1، یا مقدار بتنی که ظرف مدت حمل بتن

1- Batch
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3 -2
1نمونه مرکب

با بطور کاملسپسکه، اي از بتنیا تودهپیمانهیک نقاط مختلفاز ،2برداشتتعدادي شاملبتن يمقدار
.شوندمیهمگنهم مخلوط

3 -3
3اينمونه نقطه

با هم بطور کامل، که سپس اي از بتنیا تودهپیمانهیک قسمتی ازاز ،برداشتتعدادي شاملبتن يمقدار
.شوندمخلوط می

3 -4
برداشت

.داشته می شودبرچمچهنی که توسط یک دار بتمق

کلیات4
تهیه یک نمونه مرکب1- 4

طبق هابتنی، توسط یک سري از برداشتیا از یک تودهودر حال حرکتاز یک جریان ، کهنبتهاينمونه
. با هم مخلوط می شوندبطور کاملا بعداً هبرداشتاین . برداشته می شود2-6بند 

تهیه یک نمونه نقطه اي2- 4
برداري می در یک نقطه خاص نمونهیبتنیا از یک تودهدر حال حرکت واز یک جریانکهنبتهاينمونه
.شود

.استفاده کردمقاومتهاي نیستند و نباید از آنها براي ساخت نمونهبچاي نماینده هاي نقطهنمونه

وسایل5
متناسب اياندازهزند، با یبی نمیساخته شده از مواد غیر جاذب که اصولاً خمیر سیمان به آنها آسچمچه1- 5

.نبتبراي برداشتن 
بینند، از ، ساخته شده از مواد غیر جاذبی که توسط خمیر سیمان آسیبی نمیعددچندیاییکظروف2- 5

.نی استفاده می شودهاي بتکردن نمونهآنها براي دریافت، انتقال و مخلوط

1- Composite sample
2-Increment
3-Spot sample

www.technobetar.ir



3

می سلیسیوسدرجه ±1رود و میزان دقت آن ازه بکار مین تگیري دماي بتبه منظور اندازهدما سنج3- 5
.باشد

پارچه نمدار4- 5

روش نمونه برداري 6
برداريطرح نمونه6-1

.یکی را انتخاب کنیدمرکباي و برداري نقطهاز بین نمونه
.باشدآزمونبرابر مقدار تخمین زده شده براي 5/1اي تهیه کنید که حداقل نمونه

.شرح داده شده استالفبرداري در پیوست بر خطاهاي نمونهروش نظارت 

.این به هدف از استفاده از نمونه بستگی خواهد داشت-یادآوري

مرکبتهیه یک نمونه 6-2
را با پارچه نمدار ونه خیس مرطوب آنقبل از استفاده،وهستند تمیزکلیه وسایلکه اطمینان حاصل کنید،

و با توزیع مناسب از پیمانه، برداشت را بصورت یکنواخت نمونهمقدار مورد نیاز مچهچبا استفاده از .کنید
.نمایید

ابتدا و انتهاي پیمانهاز، مخلوط کن بتنثابت یا کامیون مخلوط کنبرداري از یک در زمان نمونه6-2-1
که نماینده باشندید به گونه اي ها بابرداشت، بتنبرداري از جریاندر هنگام نمونه. استفاده نشودشده تخلیه 

. و ضخامت جریان باشندپهنا کل 
که تا حد را بطور مناسبی برداشت کنیدهاي تخلیه شده باشد، نمونبتن تودهصورت بهپیمانهاگر 6-2-1

ها ن برداشته شوند که با سایر قسمتهایی از بتنباید از بخش،هانمونه. باشدن بتو سطح عمقنمایندهامکان 
.پر ماسه یا پرشنمتفاوتند مانند نواحی 

.ها حداقل باید از سه محل برداشته شوندبرداشت6-2-3
.بریزیدها را در داخل ظرفبرداشت6-2-4
. تاریخ و زمان نمونه برداري را ثبت نمایید6-2-5

یک نمونه  نقطه ايتهیه6-3
را با پارچه نمدار ونه خیس مرطوب هاآناستفاده،قبل ازوهستندتمیز وسایلکه اطمینان حاصل کنید،

.استفاده نماییدچمچهاز ن، یا توده بتپیمانهاز مورد نیاز مقدار براي برداشت.کنید
.بریزیدها را در داخل ظرفبرداشت

.برداري را ثبت نماییدتاریخ و زمان نمونه

هاو مراقبت از نمونهجابجاییحمل و نقل، 6-4
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یا در برابر آلودگی، افزایش تازههاي بتن، از نمونهجابجاییبرداري ، حمل و نقل و می مراحل نمونهدر تما
.دمایی محافظت نماییدشدیدرطوبت، لرزش بیش از حد، و تغییرات کاهش 

به شدت آن که ، با گذشت زمان تغییر می کندن تازه بعد از مخلوط شدنبا توجه به اینکه مشخصات بت
برداري یا ساخت ریزي زمان نمونه، به همین دلیل این محدودیت باید براي برنامهمحیطی بستگی داردشرایط 
.در نظر گرفته شودها، آزمونه

ن از ظروف مطمئن شوید که به جز یک مقدار جزئی از دوغاب چیزي به بدنه نچسبیده در هنگام برداشتن بت
.است

گیري دماي نمونهاندازه6-5
گیري اندازه3-2، مطابق استاندارد ملی بند ن را در ظروف در زمان نمونه برداريلزوم، دماي بتدر صورت 

.کنید

برداريگزارش نمونه7
ارائه شده بدر پیوست بردارينمونهگزارش به عنوان مثال .باشدبردارنمونهگزارش از دارايهر نمونه باید 

:باشداین گزارش باید شامل موارد زیر . است
نمونهدقیقمشخصات1- 7
)یا نقطه ايمرکب( نوع نمونه 2- 7
دهی بتنجايمحل مشخصات3- 7
نمونه موثر برمشخصات عوامل 4- 7
برداريتاریخ و زمان نمونه5- 7
نمونه برداري شدهپیمانهمشخصات 6- 7
دماي محیط و شرایط جوي7- 7
نام و امضاي شخص مسئول نمونه برداري8- 7
)در صورت لزوم(ن نی پیش از تخلیه بتي نمونه بتدما9- 7
از روش استاندارد نمونه برداري هر گونه انحراف10- 7
به جز بنداین  استاندارد، روشطبقبرداريانجام نمونهمبنی بر تولید کنندهفنینمایندهگواهی11- 7
7 -10.
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پیوست الف 

)اطلاعاتی(

نظارت بر خطاي نمونه برداري

عمومی1-الف 

.شوداستفاده فرد نمونه بردارتایید صلاحیتممکن است براي ارزیابی یهاز این رو

نمونه نتایج مقاومت فشارياز تفاوت بین ،منظمهايخطاي نمونه برداري ممکن است در طول نمونه برداري

.در مقایسه با منحنی پراکندگی آنها بدست آیداضافیو ) اصلی (استانداردهاي 

روش کار2-الف 

و یـک  ) اصـلی  ( ، یک نمونـه اسـتاندارد  رده مقاومت با اختلاط مشابهن از یک بتپیمانه20از میان هریک از 

د بای ـبرداشـته شـده  هـر نمونـه اسـتاندارد   . تهیـه شـود  6باید با استفاده از روش مشروح در بنداضافینمونه 

آوري جمـع و این دو نمونه بایـد در مخـازن مجزایـی    همراه باشدتکراريبرداشته شدهبلافاصله با یک نمونه

بایـد طبـق   مرکـب ن مربـوط بـه بـت   هايآزمونتهیه شوند و مجموعه 2-6هر دو نمونه باید طبق بند . شوند

-2استاندارد بند طبق روزه 28شاريمقاومت فها باید براي آزمونکل نمونه . انجام گیرند1-2استاندارد بند 

.انجام شوند2

محاسبه و گزارش خطاي نمونه برداري3–الف 

بایـد محاسـبه   Dsو اختلافـات  Msنمونه استاندارد، میانگین 20حاصل از مقاومت فشاريبراي هر جفت از 

بایـد محاسـبه   Ddفـات  و اختلاMdنیز میـانگین صورت مشابه بهتکرارينمونه 20در مورد د، همچنین شو

.هاي زیر باشندمحاسبات باید بر اساس فرمول. بنویسیدمگا پاسکال25/0با دقتمحاسبه میانگین را . شوند

Vt،تغییرات آزمون.الف
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Vtsو آزمونواریانس نمونه برداري. ب

M، میانگین مقاومت. ج

Es) بصورت درصدي(خطاي نمونه برداري . د

.

Et، )بصورت درصدي(نآزموخطاي . ه

.کنیدگزارش درصد1/0ا با دقت رآزمونخطاي نمونه برداري و خطاي 

ارزیابی4–الف 

.باشد، آنگاه روش نمونه برداري باید مورد بازبینی قرار گیرددرصد3اگر تخمین خطاي نمونه برداري بیش از 

بیشـتر اگر هردو . قرار گیردید مورد بازبینی باآزمون باشد، روش درصد 3آزمون بیشتر ازاگر تخمین خطاي 

.شودمیقلمداد موفقیت آمیزنباشند، روش نمونه برداري درصد3از 
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بپیوست 

)اطلاعاتی(

نمونه گزارش نمونه برداري

:  سازمان آزمون کننده:                                                                   مشتري

:شرایط آب و هوایی:برداريمونهموقعیت ن

:نمونه

:تاریخ و زمان نمونه برداري:شماره نمونه

طه اينق/مرکب: نوع نمونه:                                                       دماي محیط

:ریزيمحل بتنمشخصات

:نمونه برداري شده پیمانهمشخصات

:موثر بر نمونهعوامل مشخصات

:)در صورت نیاز(دماي نمونه 

:استاندارداینهر گونه انحراف از

مسئول فنی

:سمت:نام و نام خانوادگی

:ءامضا

مشخصات گزارش آزمون

:ورتاریخ صد:                                                          آزمونشماره گزارش 
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